
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: پلی آمید و روش ساخت آن

تاریخ آزمون:

زمان برگزاري:

نام دبیر : خانم ارشادي

علوي دخترانه مرکز
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در پلیمري با ساختار زیر، تفاوت جرم مولی دي آمین و دي اسید به کار رفته براي تهیۀ آن، چند گرم است؟   1

  (O = 16, N = 14, C = 12, H = 1 : g ⋅ mo )l−1
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در یک آزمایش،  مول از یک دي  آمین با  مول از یک دي  اسید آلی واکنش کامل داده و به پلی  آمید تبدیل شده اند. مقدار آب تشکیل  2
شده، چند مول است؟ 
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دربارة ترکیبی با فرمول «پیوند-خط» نشان داده  شده در شکل، کدام یک از مطالب زیر، درست است؟     3

آ) شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي اتم هاي آن برابر  است. 
ب) در مولکول آن، سه گروه عاملی آمینی و یک گروه کتونی وجود دارد. 

پ) فرمول مولکولی آن،  و داراي دو نوع گروه عاملی است. 

ت) نسبت شمار اتم هاي کربن به اتم هاي نیتروژن در مولکول آن، به  نزدیک است.
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کدام موارد از مطالب زیر درست است؟    4

آ) فرمول عمومی پلی استرها،  است.  

ب) نسبت شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي به پیوندي در ساختار مونومر سازندة تفلون، برابر  است.  

، تشکیل شده اند.   ،  و  پ) ناخن و پوست بدن، از پلیمرهاي طبیعی با گروه هاي عاملی داراي اتم هاي 
ت) میانگین جرم مولی پلی  اتن حاصل از پلیمري شدن اتن، مستقل از مقدار کاتالیزگر مورد استفاده است.
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دربارة مولکول فرضی با ساختار زیر، کدام مطلب درست است؟  5

شمار اتم هاي کربن در آن،  برابر شمار اتم هاي اکسیژن است.  

داراي گروه عاملی هیدروکسیل و گروه عاملی آمیدي است.  

شمار پیوندهاي یگانه بین اتم هاي آن،  برابر شمار پیوندهاي دوگانه بین آن ها است.  

شمار اتم هاي هیدروژن،  برابر شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي روي اتم ها در آن است.  
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 6
واکنش هاي زیر را کامل کنید و به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. 
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) بنویسید. آ) نام واکنش دهندة آلی را در واکنش (

) بنویسید.  ب) نیروي بین مولکولی را در واکنش دهندة (

) را بنویسید. پ) فرمول مولکولی واکنش دهندة آلی واکنش (
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آ)  اسید و آمین سازندة پلی آمید را بنویسید.   7

−ب) اسید و الکل سازندة، پلی استر   را بنویسید. − − − − O − C − C − O−−
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ساختار پلیمر حاصل از ترکیب هاي زیر را بنویسید.   8
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کولار داراي فرمول ساختاري زیر است. با توجه به آن به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   9

آ) فرمول ساختاري دي اسید و دي آمین سازندة کولار را بنویسید. 
ب) کولار پلی آمید است یا پلی استر؟ چرا؟ 

پ) آیا میان مولکول هاي کولار پیوند هیدروژنی وجود دارد؟ چرا؟

کلمۀ مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.  10
آ) مزة ترش میوه ها به دلیل وجود (الکل، اسید آلی، استر، آمین) است. 

ب) نام دیگر استیک اسید (اتانول، اگزالیک اسید، اتانوییک اسید، فرمیک اسید) می باشد. 
پ) اسید موجود در شیر ترش شده (بوتانوییک اسید، لاکتیک اسید، تارتاریک اسید، اگزالیک اسید) است. 

ت) شاخ حیوانات و پشم گوسفند نمونه اي از پلیمر هاي (ساختگی، طبیعی) هستند. در این دسته از پلیمر ها گروه عاملی (آمین، کربوکسیلیک اسید، آمید)
در طول زنجیر کربنی تکرار شده است. 

ث) بوي ماهی به دلیل وجود (استر، کربوکسیلیک اسیدها، آمین، آمید) است.
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